
Pictures to be added to the manual, according to the survey of Uwe, Sep 15 2021 

 

AFERA Method Info Uwe on open items (Sep 15 2021) Comment 

5001 Peel Adhesion Bild Peel 90° in Prüfmaschine bei tesa  Pictures complete in „Masterfile 
KS“ 

5004  erledigt  

5012 Static shear adhesion Bild Prüfplatte in Vorrichtung mit Darstellung 2° Neigung bei 
tesa 
 
Bild gesamte Prüfmaschine bei tesa 

Picture is in Manual, reference to 
the 2° on p 28, there is no link to 
Figure 1  
Figure 4 to be replaced by new 
one? 

5013 SAFT Bild SAFT Ofen mit Prüfplatten bei tesa Use new one for 5013 and 
replace the one above Figure 2? 

6002 Thickness of Adhesive Tapes erledigt  

6003 Length and Width of Adhesive 
Tapes 

Kein Bild erforderlich  

5014 Loop Tack Unter 6007: Bild vom Prüfaufbau bei tesa, Skizzen und 
Graphen aus Prüfvorschrift entnehmen  

Pictures in text, looks like being 
complete 

4003 Resistance to high temp and 
humidity 

Bild vom Prüfaufbau bei tesa  In my opinion, picture of this 
method makes no sense. 
Moreover: Method seems 
outdated to me 

4007 Tearing Strength of Adhesive 
Tapes by the Pendulum Method 

Bild vom Prüfaufbau bei tesa oder alte Skizze verwenden? Sketches are in Manual 

4008 Measurement of Unwinding 
Force of Adhesive Tapes at High 
Speed  

erledigt No picture, does not seem to be 
necessary  

4009 Flame Resistance of Adhesive 
Tapes 

Bilder kommen von Ralf Open 

4010 Determination of Insulation 
Resistance 

Bilder kommen von Ralf Several sketches in Manual Are 
those the ones to be provided by 
Ralf? 



4011 Electric Strength of Adhesive 
Tapes 

 --- Sketch in Manual 

4013 Unwind Adhesion of Adhesive 
Tapes at low speed 

erledigt Sketch in Manual bur no 
reference in the text. Do not 
understand the sketch 

4014 Elongation of Adhesive Tapes 
under Reduced Load 

Hier können wir im Bild nicht darstellen, dass bei geringer 
Kraft gemessen wird.  

No picture, ok  

4015 Quick Stick Bild vom Prüfaufbau bei tesa No picture in Manual, open 

4019 Bond Separation of 
Thermosetting Tapes during 
Curing 

Bild vom Prüfaufbau bei tesa No picture in manual, open 

4021 Length of a Roll of Adhesive 
Tape 

Bild vom Prüfaufbau bei tesa oder alte Skizze verwenden There is a diagram in the Manual 
but no reference to it in the text 

4022 Flagging or End-lifting Test Bild vom Prüfaufbau bei tesa oder alte Skizze verwenden No picture in Manual, open 

4023 Solvent Penetration of Masking 
Tapes 

Bild vom Prüfaufbau bei tesa oder alte Skizze verwenden No picture in Manual, open 

4026 Accelerated Ageing of Adhesive 
Tapes 

Bild vom Prüfaufbau bei tesa oder alte Skizze verwenden No picture in Manual. Picture 
makes no sense, from my point of 
view  

 


